
Tabel de rezistență chimică 
pentru mănuși 

Informații generale privind materialele 
mănușilor:

Mănuși din Latex 
(cauciuc natural) Mănuși din Vinil (PVC)

Mănuși din Nitril 
(cauciuc sintetic)

Chimicale Auto Slab Bun Excelent
Chimicale de Uz Casnic Bun Bun Bun
Chimicale pentru Grădinărit Excelent Excelent Excelent
Chimicale pentru Vopsire Slab Bun Excelent
Flexibilitate (Întindere) Excelent Slab Bun
Rezistență la Abraziune Bun Bun Excelent
Rezistență la Căldură Bun Mediu Excelent
Rezistență la Perforație Bun Slab Excelent
Rezistență la Rupere Excelent Slab Bun
Rezistență la Tăiere Excelent Bun Excelent

Rezistență chimică:
Mănuși din Latex 
(cauciuc natural) Mănuși din Vinil (PVC)

Mănuși din Nitril 
(cauciuc sintetic)

Acetaldehidă Excelent Slab Mediu
Acetat de Amil Slab Mediu Mediu
Acetat de Butil Slab Mediu Mediu
Acetat de Etil Bun Slab Slab
Acetonă Excelent Slab Slab
Acid Acetic Excelent Mediu Bun
Acid Azotic 0.2 Bun Mediu Mediu
Acid Boric Excelent Excelent Excelent
Acid Citric 0.1 Excelent Excelent Excelent
Acid Clorhidric 0.3 Mediu Bun Excelent
Acid Cromic 0.5 Slab Bun Mediu
Acid Fluorhidric 0.3 Bun Bun Excelent
Acid Fosforic Excelent Excelent Excelent
Acid Oleic Mediu Mediu Excelent
Acid Stearic Bun Bun Bun
Acid Sulfuric (Concentrat) Slab Bun Slab
Acid Sulfuric (Diluant) Excelent Excelent Excelent
Alcool Benzilic Mediu Excelent Excelent
Alcool Etilic (Etanol) Excelent Mediu Excelent
Alcool Metilic (Metanol) Excelent Bun Excelent
Anilină Bun Slab Mediu
Asfalt Slab Slab Excelent
Benzină Slab Mediu Excelent
Ciclohexan Slab Slab Excelent
Cloracetonă Excelent Slab Slab
Conservanți de Lemn Slab Mediu Excelent
Creozot Mediu Excelent Excelent
Detergent de Uz Casnic Bun Bun Bun
Dezvoltator Fotografic Excelent Excelent Excelent
Diclorură de Propenă Slab Slab Mediu
Dietanolamină Excelent Excelent Excelent
DOP (Dioctil Ftalat) Mediu Slab Bun
Eter Dietilic Mediu Mediu Excelent
Etilenglicol Excelent Excelent Excelent
Fluoruri Excelent Excelent Excelent
Formaldehidă 0.37 (Formalină) Excelent Excelent Excelent
Formiat de Metil Mediu Mediu Mediu
Grăsimi Animale Mediu Slab Excelent
Hexan Slab Mediu Excelent
Hidroxid de Amoniu Excelent Excelent Excelent
Hidroxid de Potasiu 0.5 (KOH) Excelent Excelent Mediu
Hidroxid de Sodiu 0.5 (NaOH) Excelent Mediu Mediu
Hipoclorit de Sodiu Excelent Excelent Excelent
Ierbicid Excelent Excelent Excelent
Înălbitor Excelent Excelent Excelent
Îngrășăminte Excelent Excelent Excelent
Kerosen Slab Mediu Excelent
Lichid de Frână Mediu Mediu Excelent
Lichid Hidraulic Excelent Bun Excelent
Metil Etil Ketonă (MEK) Mediu Slab Slab
Motorină Slab Slab Excelent
Naftă Slab Mediu Excelent
Naftalină Slab Mediu Bun
Nitrobenzen Slab Slab Mediu
Păsări Mediu Slab Excelent
Percloretilenă Slab Slab Bun
Peroxid de Hidrogen Bun Slab Excelent
Pește - Fructe de Mare Mediu Mediu Excelent
Silicați Excelent Excelent Excelent
Terpentină Slab Bun Excelent
Tetraclorură de Carbon Slab Mediu Bun
Tetrahidrofuran (THF) Mediu Slab Slab
Toluen (Toluol) Slab Mediu Mediu
Trinitrobenzen Slab Mediu Bun
Ulei de Combustibil Slab Mediu Excelent
Ulei de In Slab Bun Excelent
Ulei de Pin Slab Mediu Excelent
Ulei de Tăiere Slab Excelent Excelent
Ulei Vegetal Slab Mediu Excelent
Uleiuri Minerale Slab Mediu Excelent
Xilen Slab Slab Bun

Pentru mai multe informații, vizitați: zenovo.ro

Acest tabel oferă un ghid privind rezistența diferitelor tipuri de mănuși la diverse substanțe chimice și 
proprietățile lor generale, fiind esențial pentru selectarea mănușilor adecvate în funcție de mediul de 

lucru și de substanțele chimice utilizate.


